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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,
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basierend auf lhren speziellen Bedurfnissen.

Uberzeugen Sie sich selbst von der Aktualitdt und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots.

Falls Sie noch nahere Informationen winschen oder gleich tber die Homepage bestellen
mdchten, klicken Sie einfach auf den Button ,In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
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Telefon: 08233 / 381-123

Telefax: 08233 / 381-222
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Ursachen fur das Aufheizen der Stadte

Klimaregulierende Pflasterflachen

Der naturliche Wasserhaushalt ist durch die stetig stei-
gende Flacheninanspruchnahme und Versiegelung ge-
stért. Spurbar wird dies nicht nur durch immer haufigere
Uberflutungen, sinkende Grundwasserspiegel und eine
schlechte Grundwasserqualitédt. Besonders in unseren
Stadten tréagt der gestérte Wasserhaushalt auch zu
einer Verschlechterung des Klimas bei. Dies wird durch
den Klimawandel zusatzlich verstérkt. Aktuell wird Uber
ein neues Regelwerk, das Arbeitsblatt DWA A-102, dis-
kutiert, mit dem auf diese Problematik reagiert wird. Es
bietet sowohl Planern als auch den genehmigenden
Baubehdrden neue Ansatzpunkte und Lésungswege.

Zudem gibt es bereits Pflastersteinsysteme einer
neuen Generation. Sie kdnnen das Klima in unseren
stadtischen Ballungsrdumen positiv beeinflussen und
sind — als absolutes Novum - als geprufte Bauwei-
se durch allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen
abgesichert. Sie erflllen sowohl allgemeingultige
bautechnische Anforderungen, aber auch bereits die
Anforderungen des neuen Regelwerks. Diese Pflas-
tersteinsysteme sind somit mehr als nur ein nutzlicher
Baustein im modernen Regenwassermanagement.

Dass es einen klimatischen Unterschied zwischen be-
bauten Siedlungsgebieten und landlicher Umgebung
gibt, war schon in der Antike bekannt. Denn bereits als
die ersten grdBeren Stadte entstanden, hatten die Stadt-
bewohner mit schlechter Luft und Hitzestau zu kdmpfen.

Der sog. Warmeinsel-Effekt ist das typische Merkmal
des Stadtklimas. Er kann vorwiegend auf die EinflUs-
se aus Versiegelung und Bebauung sowie Industrie
und Verkehr zurickgefihrt werden und wird durch
den Klimawandel zusétzlich verstarkt. So kann der
Temperaturunterschied zwischen Stadt und Land im
Sommer bis zu 10 °C und mehr betragen. Die jéhrli-
che Anzahl der Tage, an denen unsere Stadte einem
Hitzestress unterliegen, erhéht sich ebenfalls stetig.
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Das Stadtklima verursacht beim Menschen erwie-
senermaBen gesundheitliche Schaden mit erhéhten
Krankheits- und Sterblichkeitsraten.

Ursachen fur das Aufheizen
der Stadte

Hoher Versiegelungsgrad

Der Boden unbebauter Flachen heizt sich durch die
Beschattung, durch die Vegetation und deren Ver-
dunstungsleistung weniger stark auf. In Strahlungs-
nachten kann gering bedeckter natlrlicher Boden
seine verhaltnismaBig geringe Warmeenergie schnell
wieder abgeben. Uber unbebauten Naturlandschaf-
ten kuhlt sich die Luft nachts daher schneller ab. Im
Gegensatz dazu wirken bebaute Flachen wie ein
Warmespeicher.

Um Flachen nutzbar zu machen, sind diese in unse-
ren Stadten gréBtenteils versiegelt. Die daftir am hau-
figsten verwendeten Baustoffe sind Stein, Beton und
Asphalt. Diese Materialien nehmen mehr Warme auf
und vermodgen sie langer zu speichern. Die hohe,
tagsuber aufgenommene Wéarme wird dann in der
Nacht Uber einen langen Zeitraum abgestrahlt und
verhindert die Abkuhlung der Luft. Eine hohe Ge-
baudedichte mit viel Fassadenoberflache verstarkt
diesen Effekt.
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Verbesserung des Stadtklimas durch Altbewéhrtes

Fehlende Luftzirkulation

Durch dichte Bebauung ist die Luftzirkulation und der
Zustrom kuhlerer Frischluft aus dem Umland oder
aus groBeren Freiflachen eingeschrankt.

Durch die Aufheizung von Gebé&udefassaden und
versiegelten Flachen erhoht sich die Temperatur der
Luft, wobei die Luftfeuchtigkeit gleichzeitig abnimmt.

Durch verringerte Windgeschwindigkeiten und die
geringe relative Luftfeuchtigkeit erhéhen sich Schad-
stoff- und Feinstaubkonzentrationen.

Geringe Verdunstung

Ublicherweise wird Niederschlagswasser von den ver-
siegelten Flachen schnell in die Kanalsysteme abge-
fuhrt. Verkehrsflachen werden dazu mit entsprechen-
den abflusswirksamen Neigungen hergestellt und es
werden Entwéasserungseinrichtungen an geeigneter
Stelle eingebaut. Eine geringe Restfeuchte, die nach
einem Regenereignis auf Dachern oder Verkehrsfla-
chen verbleibt, wird i. d. R. wieder sehr schnell an die
Umgebungsluft abgegeben. Durch die Versiegelung
des Bodens und die Zerstérung der Pflanzendecke
werden somit die natirlichen Klimatisierungsmecha-
nismen auBer Kraft gesetzt. Die schnelle Verdunstung
einer geringen Menge Feuchtigkeit kann sich nicht
mehr regulierend auf das Lokalklima auswirken.
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Klimaregulierende Pflasterflachen

Durch den Warmeinsel-Effekt ist die relative Luft-
feuchtigkeit in Stadten gegenltber dem Umland ge-
ringer, obwohl Starkregen und Gewitter in Stadten
haufig doppelt so lang anhalten und mehr Nieder-
schlag abgeben. Ursache hierflr ist eine 3- bis 5-mal
héhere Konzentration an Kondensationskernen. Die-
se resultieren aus den Emissionen von Industrie und
Autoverkehr.

Verbesserung des Stadtklimas
durch Altbewahrtes

In Deutschland wohnen ca. 80 Prozent der Bevdlke-
rung in Stadten. Das Phdnomen Stadtklima ist zwar
in allen Stadten zu beobachten, aber nicht jede Stadt
oder jeder Stadtteil ist gleichermaBen betroffen. In-
sofern wird mancherorts vielleicht noch keine Not-
wendigkeit zum Handeln gesehen. Da jedoch die
beeinflussenden Faktoren zum Schlechten wie zum
Guten hin verandert werden kénnen, sind dringend
stadtebauliche MaBnahmen erforderlich, um die Le-
bensqualitat zu verbessern.

Es ist nicht alleine ausreichend, dass unser Be-
wusstsein fur die Reinhaltung der Luft zunimmt,
oder dass sich Bauherren gegenuber MaBnah-
men, die unser Klima schutzen, aufgeschlossener
zeigen, denn diese sind oftmals zunachst mit ho-
heren Investitionskosten verbunden. Es mussen
bei stadtebaulichen Planungen neue Wege einge-
schlagen werden, aber auch bereits bestehende
gesetzliche Regelungen zum Schutz von Boden,
Luft und Wasser sowie die Regeln der Bautech-
nik konsequenter beachtet und deren Umsetzung
kontrolliert werden.

Idealerweise sollen sich Luftschadstoffe zumindest
innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Grenzwer-
te befinden und das Stadtklima soll dem Klima des
unberUhrten Naturhaushalts so ahnlich wie méglich
sein.

Daher findet aktuell eine Anpassung der gelten-
den Regelwerke und Grundséatze zur Bewirtschaf-
tung und Behandlung von Regenwetterabfliissen
statt. Das Arbeitsblatt DWA-A102, das seit Oktober
2016 im Gelbdruck vorliegt, fordert eine Wasser-
bilanzgleichung fur den Jahreszeitraum. Demnach
mussen nach der Durchfuhrung einer BaumaBnah-
me innerhalb eines bestimmten Rahmens wieder
die gleichen Verhéltnisse von Oberflaichenabfluss,
Grundwasserneubildung und Verdunstung herge-
stellt sein, wie sie sich in dem zuvor unberihrten
Naturhaushalt darstellten.



Verbesserung des Stadtklimas durch Altbewahrtes

Klimaregulierende Pflasterflachen

Es gibt inzwischen verschiedene MaBnahmen, die
dazu beitragen kénnen, das Klima in unseren Stad-
ten und damit die Lebensqualitat zu verbessern.

Ausbau von Stadtgriin

Naturlich fallen einem sofort Entsiegelung und massi-
ve Begrunung ein. Diese MaBnahmen bringen einige
Vorteile mit sich: Der naturliche Boden und die darauf
wachsenden Pflanzen speichern nur wenig Warme,
spenden Schatten und tragen Uber die Verdunstung
von Feuchtigkeit zur Abkihlung der Umgebungsluft
bei. Sie filtern die Luft und binden das Treibhausgas
Kohlendioxid. Doch das Stadtklima ist nicht nur fur
uns Menschen ungesund, auch Pflanzen leiden da-
runter. Es muissen stadtklimaresistente Baume ge-
pflanzt werden. Dabei ist es ebenfalls erforderlich,
den richtigen Pflanzabstand herauszufinden, damit
durch zu eng gestellte Baumkronen die Luftzirkula-
tion nicht behindert wird.

Dach- und Fassadenbegriinungen werden in Bebau-
ungsplanen und Baugenehmigungen immer Ofter
vorgeschrieben und auch ausgefiihrt. Die Systeme
werden immer ausgereifter und es gibt viele positive
Erfahrungen bezuglich der Retention und Verduns-
tung von Wasser und dem positiven Einfluss auf das
Stadtklima.

Dies funktioniert in unseren Breiten sehr gut wahrend
der Vegetationsperiode, jedoch nur eingeschrankt
wahrend der Vegetationsruhe. Aber ausgerechnet
Uber das Winterhalbjahr, wenn die Niederschlags-
mengen sowieso geringer sind, fehlt die grine Lunge

zur Verbesserung der Luftfeuchtigkeit und Filterung
von Luftschadstoffen. Lungengéngiger Feinstaub
bleibt dann langer in der Schwebe. Daher tritt Fein-
staubalarm in unseren GroBstadten auch hauptsach-
lich in den Wintermonaten auf.

Naturlich verdunsten Pflanzen viel Wasser und sind
ein wichtiger Baustein zur Verbesserung des Klimas
in unseren Stadten. Allerdings durfen wir dabei nicht
vergessen, dass die Pflanzen in unseren Breiten eine
Vegetationsruhe einlegen. Daher féllt bei Laubbau-
men der Wasserverbrauch wahrend der Winterkah-
le auf einen minimalen Wert zurick. Lediglich bei
wintergriinen Arten ist eine geringe Restphotosyn-
theserate vorhanden. Diese ist aber i. d. R. ebenfalls
vernachlassigbar. Geringe Temperaturen und die
niedrige Strahlungsbilanz halten die Transpirations-
rate sehr gering. Auch Interzeptionsverluste und
Evaporation sind deswegen im Winterhalbjahr um
ein Vielfaches geringer als im Sommerhalbjahr. Die
geringe Evapotranspiration im Winter ist der Grund
daflir, dass die Wasservorrate im Boden und die
Grundwasservorrate wieder aufgefillt werden, ob-
wohl die Gesamtniederschlagmenge geringer ist als
im Sommer.

Da die Pflanzen in der Stadt Schadstoffe aus der
Luft filtern, wird die Schadstoffbelastung der Stra-
Benbdumen erhdht. Aufgrund ihrer hohen Schad-
stoffbelastung ist z. T. das Laub nicht mehr kom-
postierbar.

Die bisherigen MaBnahmen zur Regulierung des
Stadtklimas sind nicht mehr ausreichend. Sie sto-
Ben, bedingt durch den Klimawandel und das Stad-
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Hoéhere Verdunstungsrate durch Betonsteine

tewachstum, an ihre Grenzen. Neue Systeme und
Techniken missen hier greifen. Moderne Pflasterfla-
chen kénnen eine Losung sein.

Hohere Verdunstungsrate
durch Betonsteine

Pflastersteine zur Versickerung von Niederschlags-
wasser werden bereits seit 40 Jahren entwickelt. Mit
dem Aufkommen dieser Bauweise und der Entwick-
lung immer leistungsféhigerer Steinsysteme wurde
als hoéchstes Qualitatskriterium stets die Menge an
Niederschlagswasser hervorgehoben, die versickert
werden kann.

Um mdglichst viel Wasser mdéglichst schnell von der
Oberflache in den Oberbau zu versickern, wurden (und
werden noch heute) grobe haufwerksporige Steine
oder Pflastersteine mit breiten Fugen eingesetzt. Bei
haufwerksporigen Pflastersteinen werden durch zuneh-
mende Steindicken héhere Belastbarkeiten suggeriert,
die naturgemaB angezweifelt werden durften. Steinsys-
teme mit breiten Fugen werden mit groben Splitten ge-
fallt, um die Versickerungsleistung zu erhéhen. Dabei
bleibt stets unberlcksichtigt, dass samtliche Feinpar-
tikel, seien sie durch die verkehrliche Nutzung, oder
die Umgebung eingetragen, bei Regenereignissen in
tiefe Regionen des Oberbaus eingespult werden. Dort
lagern sie sich am nachsten Filter, z. B. in der Bettung
oder auch auf der Tragschicht, ab und flhren zu einer
Abdichtung des Systems.

Fundamentale Baugrundsatze hatten also pldtzlich
keine Gultigkeit mehr. Um riesige Wassermengen im
Oberbau zu versickern, wurden Tragschichten mit
immer héheren Porenanteilen hergestellt. Ohne Null-
kornanteil lassen sich diese fur eine Verkehrsbelas-
tung jedoch nicht mehr ausreichend verdichten. Eine
Vielzahl nicht funktionierender Verkehrsflachen und
hohe Schadenssummen brachten somit eine kom-
plette Bauweise in Verruf.

Trotzdem halt sich bis heute der Irrglaube einer ho-
hen Versickerungsleistung als Qualitdtsmerkmal
schlechthin, paradoxerweise genauso hartnackig wie
der Standpunkt, dass wasserdurchlassige Flachen-
befestigungen nicht funktionieren — bei der bisheri-
gen Vorgehensweise durchaus berechtigt.

Nicht umsonst darf nach Merkblatt DWA M-153 fur
Pflaster mit offen Fugen nur ein Abflussbeiwert ¥
= 0,5 angesetzt werden. Ein kleines Schlupfloch
bietet sich in der Formulierung, wonach geringere
Abflussbeiwerte angesetzt werden durfen, sofern
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z. B. unabhéngige Gutachten eine héhere Leistung
bestatigen. Jedoch: Eine Versickerungsleistung
muss immer Uber die gesamte Nutzungsdauer ei-
nes Flachenbelags betrachtet werden und erhalten
bleiben. Ohne Wartung und Pflege kann dies nie-
mals geleistet werden. Langzeituntersuchungen be-
statigen, dass eine Versickerungsleistung, je nach
Eintrag von Feinpartikeln aus der Nutzung und der
Umgebung, gerade in den ersten funf bis acht Jah-
ren rapide abnimmt.
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Eine vollstdndige Abdichtung wird erfahrungs-
gemaB niemals eintreten, doch es ist durchaus
maoglich, dass die Mindestversickerungsrate aus
der Bemessungsregenspende ab einem Alter von
durchschnittlich 10 bis 15 Jahren nicht mehr erreicht
wird. Es wird also notwendig, die Versickerungsleis-
tung zu regenerieren. Doch wie, wenn die Feinpar-
tikel im Bereich der Bettung oder der Tragschicht
angereichert sind?

Bei richtiger Planung und Ausfihrung hat die versi-
ckerungsfahige Bauweise ihre Daseinsberechtigung
als méglicher Baustein, um den bevorstehenden He-
rausforderungen des spurbar werdenden Klimawan-
dels zu begegnen.

Haufwerksporige Pflastersteine

Inzwischen hat ein Umdenken stattgefunden. Es
gibt bereits derart ausgereifte Systeme, bei denen
das Hauptaugenmerk nicht auf einer sehr hohen
Versickerungsleistung liegt. Denn letztendlich muss
immer ein in sich stimmiges System gebaut werden,
bei dem die versickerte Niederschlagsmenge auch
vom Baugrund aufgenommen wird. Es wird viel-
mehr Wert auf die Regenerierbarkeit gelegt und so-
mit eine dauerhafte Versickerungsleistung Uber die
gesamte Nutzungsdauer der Belagsflache hinaus
sichergestellt.
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Pflasterflachen im offentlichen Raum

Fur weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice
gerne weiter:

Kundenservice

@ Telefon: 08233 / 381-123
>4 E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmoglichkeiten zu diesem Produkt in
unserem Online-Shop:

Internet
(P http:/Iwww.forum-verlag.com/details/index/id/14451

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, MandichostraRe 18, 86504 Merching,
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com
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